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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI

DI LAVA-NOLO (NOLEGGIO E SANIFICAZIONE) PER L’AZIENDA U.S.L.

DI BOLOGNA, L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA E DI
BAGHERIA

ALLEGATO B AL CAPITOLATO TECNICO

TABELLA 1 - BIANCHERIA PIANA - CARATTERISTICHE TECNICHE E
CONSUMI INDICATIVI

TABELLA 2 - BIANCHERIA PIANA DESTINATA Al RICOVERI IN LIBERA

PROFESSIONE DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
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ALLEGATO B) TABELLA 1 - BIANCHERIA PIANA - CARATTERISTICHE TECNICHE E CONSUMI INDICATIVI

L1

L2

LENZUOLO
STANDARD

-100% Cotone
sanforizzato;

- Qualita materiale
America 1°%;

- Armatura: Tela
water

- Tipo filato: cardato;
- Peso (g/mq):
175/185 (+/- 5%)

Orli contrapposti cm
2

Bianco candido

Colorato/a
fantasia

160 x 290

1.617.500

225.750

36.400

1 pezzo

2.380

L3

LENZUOLO
PEDIATRICO

- 100% Cotone
sanforizzato;

- Qualita materiale
America 1°%;

- Armatura: Tela
water

- Tipo filato: cardato;
- Peso (g/mq):
175/185 (+/- 5%)

Orli contrapposti cm
2

Colorato/a
fantasia

160 x 290

25.000

15.000

1 pezzo

LS

LENZUOLO PER
CULLA

- 100% Cotone
sanforizzato;

- Qualita materiale
America 1°;

- Armatura: Tela
water

- Tipo filato: cardato;
- Peso (g/mq): 130
(+/- 5%)

Orli contrapposti cm
2

Colorato/a
fantasia

85x 110

20.000

L6

LENZUOLO
MACCHIATO PER
STRACCI

Cotone 100%
sanforizzato

non specificato

16.000

1.200

186

Cc1

COPRILETTO
STANDARD

- Cotone 100%
sanforizzato

- Qualita materiale:
America |° categoria
ritorto

- Armatura: raso da 5
- Peso (g/mq):
240/250 (+/- 5%)
oppure cotone
operato 100%

Bianco

200 x 260

210.000

40.000

11.960

1 pezzo

Cc2

COPRILETTO
STANDARD

- Cotone 100%
sanforizzato;

- Qualita materiale:
America |° categoria
ritorto;

- Armatura: raso da 5
- Peso (g/mq):
240/250 (+/- 5%)
oppure cotone
operato 100%

Colorato

200 x 260

43.124

C3

COPRILETTO
PEDIATRICO

- Cotone 100%
sanforizzato;

- Qualita materiale:
America |° categoria
ritorto;

- Armatura: raso da 5

- Peso (g/mq): 210
(+/- 5%) oppure
cotone operato
100%

Colorato

190 x 280

300

1.500

C5

COPRILETTO PER
CULLA

- Cotone 100%
sanforizzato;

- Qualita materiale:
America I° categoria
ritorto

- Armatura: raso da 5

- Peso (g/mq): 210
(+/- 5%) oppure
cotone operato
100%

Colorato

85 x 125

3.900

1 pezzo

F1

FEDERA

- Cotone 100%
sanforizzato;

- Qualita materiale:
America I°

- Armatura: raso da 5
- Peso g/mq 240/250
(+/- 5%) oppure
cotone operato
100%

- Chiusura con
risvolto interno di 20
cm;

- Cucitura su tre lati

Bianco candido

55 x 85 (+ 20 cm)

783.430

120.000

35.100

1 pezzo
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ALLEGATO B) TABELLA 1 - BIANCHERIA PIANA - CARATTERISTICHE TECNICHE E CONSUMI INDICATIVI

- Cotone 100%
sanforizzato
- Qualita materiale:
America I° - Chiusura con
FEDERA - Armatura: raso da 5|risvolto interno di 20 |Colorato/a
F2 PEDIATRICA _ om:; fantasia 50 x 90 (+ 20 cm) 3.538 6.000 1 pezzo
- Peso g/mq 240/250 |- Cucitura su tre lati
(+/- 5%) oppure
cotone operato
100%
- Cotone 100%
sanforizzato
- Qualita materiale:
America I° - Chiusura con
F3 FEDERA PER - Armatura: raso da 5 nsvplto interno di 20 Colora_tola 34 x 52 (+ 20 cm) 24.614
CULLA - cm; fantasia
- Peso g/mq 240/250 |- Cucitura su tre lati
(+/- 5%) oppure
cotone operato
100%
- Cotone 100%
sanforizzato;
- Qualita materiale
America 1°%
T1 TRAVERSA - Armatura: Tela Bianco candido |150 x 180 460.000 35.000 21.840
water
- Tipo filato: cardato;
- Peso (g/mq):
175/185 (+/- 5%)
- Esterno fodera T . isol
100% cotone: raspirante, isolante |
CMm1 COPRIMATERASSO Do e protettivo con Bianco 200 x 190 25.000 1 pezzo
- Interno accoppiato elastico
con poliuretani
Al fornitore potra essere
Janif | di richiesto di fornire, in
100% microfibra di - lgnifugo (Icfasse ' alternativa, coperte in lana
COPERTA INFIBRA | oliest‘;r";'c“’ fora di ;e’\j‘?'o"e alluoco 17.592 60%/ acrilico 20% / altre
Cl-alt MONOACRILICA ?Peso minimo N Ti;suto arzato non specificato |160 x 210 (+2.202 1.000 260 fibre 20%. 1pezzo
STANDARD . g territorio) I consumato fa
(9/mq): 280 spazzolato trattato - .
A riferimento alle coperte in
anti-pilling " X
lana, fino ad oggi usate
dalle strutture
Al fornitore potra essere
\anif | di richiesto di fornire, in
100% microfibra di - gn,' ugo (Icfasse ! alternativa, coperte in lana
COPERTA INFIBRA | o“est;e“c“’ fora di '19’;‘2.'0“ alluoco 60%/ acrilico 20% / altre
C2-alt MONOACRILICA E’P minim N T)' " rzat Colorato 70x 110 12 fibre 20%.
PER CULLA €50 ° essuto garzalo Il consumato fa
(9/mq): 280 spazzolato trattato . .
- riferimento alle coperte in
anti-pilling " X
lana, fino ad oggi usate
dalle strutture
Al fornitore potra essere
\anif | di richiesto di fornire, in
100% microfibra di - gn,' ugo (Icfasse ! alternativa, coperte in lana
COPERTA INFIBRA | o“est;e“c“’ fora di '19’;‘2.'0“ alluoco 60%/ acrilico 20% / altre
C3-alt MONOACRILICA E)P minim N T)' " rzat non specificato |160 x 210 79 200 fibre 20%.
PEDIATRICA ©€s0 ° essuto garzato Il consumato fa
(9/mq): 280 spazzolato trattato . .
- riferimento alle coperte in
anti-pilling " X
lana, fino ad oggi usate
dalle strutture
- Allacciatura
- Cotone 100% posteriore centrale
sanforizzato; con tre coppie di
- Qualita materiale nastri in tessuto di
CAMICIOTTO America 1°%; cui una al girocollo e
CAM1 ADULTI - Armatura: Tela l'altra al centro Colorato Taglie dalla S alla XXXL  {100.000 32.000 6.250 1pezzo Tg. M
water schiena (a circa 20
- Tipo filato: cardato; |cm dalla prima);
- Peso minimo - Collo a giro;
(g/mq): 190 (+/- 5%) |- Manica corta a
kimono
- Allacciatura
- Cotone 100% posteriore centrale
sanforizzato; con tre coppie di
- Qualita materiale nastri in tessuto di
America 1°%; cui una al girocollo e
CAM2 CAMICIOTTO - Armatura: Tela l'altra al centro Colora_to/a Taglie da 0 a 14 anni 320 2.000
PEDIATRIA . I~ . |fantasia
water schiena equidistanti
- Tipo filato: cardato; |uno dall'altro;
- Peso (g/mq): 190 |- Collo a giro;
(+/- 5%) - Manica corta a
kimono
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- Cotone 100%
sanforizzato;
. . - Latex free, assenza
- Qualita materiale di i i metallici
CAMICIOTTO DA | America 1°; ellflgt[:r?glil:eet::ﬁg! Taglie da 0 (pediatrica)
CAM3 RISONANZA - Armatura: Tela L ' |Bianco N P R 28.650 6.500 1pezzo Tg. M
- Collo a giro; alla XXXXL (adulti)
MAGNETICA water 5
) " . . |- Manica corta a
- Tipo filato: cardato; Kimono
- Peso (g/mq): 190
(+/- 5%)
- Allacciatura
posteriore centrale
con tre coppie di
nastri in tessuto di
o cui una al girocollo e
CAM4 CAMICE PER SALA Coton§ 100% l'altra al centro Bianco Taglie dalla M alla XXXL 1.000 155
GESSI sanforizzato . "
schiena (a circa 20
cm dalla prima)
- Collo a giro;
- Manica lunga con
polsino
0,
TELL TELINO/PANNOLIN Coton_e 100% Bianco 45 % 55 254.011
o sanforizzato
0,
TEL4  |TELINO Cotone 100% Bianco 50 x 50 175.000
sanforizzato
0,
TEL5  |TELINO Cotone 100% Bianco 90 x 120 237.000 1 pezzo
sanforizzato
Cotone 100%
TEL6 TELO SALA GESSI |sanforizzato o misto Colorato/righe [160 x 240 15.000 2.080
cotone
- Cotone 100%
sanforizzato;
- Qualita materiale
ASCl |ASClUGAMANO  |Americals Bianco 55 x 90 111.590 1 pezzo
- Armatura: nido
d'ape
- Peso (g/mq):
210/230
- Cotone 100%
sanforizzato;
- Qualita materiale
ASCIUGAMANO/TE |America 1°%; .
ASC2 1| 0 DA BAGNO - Armatura: nido Bianco 132 x 96 1.210
d'ape
- Peso (g/mq):
210/230
GAMBALE PER Altezza fino al . Varie misure per
GAM DEGENTE Cotone 100% ginocchio Bianco adulto/lbambino 25.121 25.200 1 pezzo
In materiale
TEV1 TELINO VERDE antipulviscolo Verde 90 x 130 45.000 8.320
conforme UNI 13795
In materiale
TEV2 TELINO VERDE antipulviscolo Con foro di 6 cm Verde 90 x 130 300 1 pezzo
conforme UNI 13795
In materiale
TEV3 TELINO VERDE antipulviscolo Verde 50 x 50 600 4.000 620
conforme UNI 13795
In materiale
TEV6 TELINO VERDE antipulviscolo Verde 90 x 120 1.400
conforme UNI 13795
In materiale
LEV LENZUOLO VERDE |antipulviscolo Verde 150 x 270 15.484 3.500 543 1 pezzo
conforme UNI 13795
N N
TEG TELO Cotone 100% Per barella/lettino da | ;. 105 x 240 233.000 75.000 17.680 1 pezzo
sanforizzato visita
0,
sTR  |STROFINACCIO DA |Cotone 100% Colorato 70 x 100 88.000 15.000 2.325
CUCINA sanforizzato
0,
TOV  |TOVAGLIA Cotone 100% Colorato/a 150 x 150 15.000 1.000 155 1 pezzo
sanforizzato fantasia
- Allacciatura laterale
con coppia di
cinturini ai fianchi
o h
PON  |PONCIO PER vITTO|C010Ne 100% con bottoni a Coloratoa 1o unica 10.456 1 pezzo
sanforizzato pressione; fantasia
- Scollatura stondata
con bordatura
perimetrale
0
GRE  |GREMBIULE Cotone 100% Per uso Colorato/a Taglia unica 2.365 6.500 1.008 1 pezzo
sanforizzato cucina/mensa fantasia
MOC MOCI/MOP Cotone 100% non specificato |non specificato 6.130 6.500 1.008
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ALLEGATO B) TABELLA 2 - BIANCHERIA PIANA DESTINATA Al RICOVERI IN LIBERA PROFESSIONE DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI BOLOGNA

| prodotti destinati alla libera professione devono
BIDET SPUGNA garantire un comfort alberghiero di elevata qualita in [Bianco candido bordo
LIB1 PER LIBERA Cotone 100% sanforizzato |termini di estetica e qualita dei materiali utilizzati. | |colorato/ colorato/ righe/ |40 x 60 11.000 1 pezzo
PROFESSIONE prodotti devono essere coordinati tra loro per design |fantasia
e qualita dei materiali tra tessuti
Cotone 100% sanforizzato
I(‘;)uallté materiale: America | prodotti destinati alla libera professione devono
COPRILETTO PER Armatura: raso da 5 — garantire un confort alberghiero di elevata qualita in |Bianco candido bordo
LIB2 LIBERA Peso g 2'40/250 al ma, +- termini di estetica e qualita dei materiali utilizzati. | [colorato/ colorato/ righe/ [190 X 275 3.500 1 pezzo
PROFESSIONE 5% : : prodotti devono essere coordinati tra loro per design [fantasia
e qualita dei materiali tra tessuti
oppure cotone operato
100%
| prodotti destinati alla libera professione devono
COPRIMACCHIA garantire un confort alberghiero di elevata qualita in |Bianco candido bordo
LIB3 PER LIBERA Cotone 100% sanforizzato |termini di estetica e qualita dei materiali utilizzati. | |colorato/ colorato/ righe/ {100 X 100 2.500 1 pezzo
PROFESSIONE prodotti devono essere coordinati tra loro per design [fantasia
e qualita dei materiali tra tessuti
Bianco candido bordo 55 X 90
- Cotone 10(_)% colorato/ colorato/ righe/
-Sg]tﬁlriltz;?r::teriale America | prodqtti destinati alla Iibera} profe_ssione devon_o ) fantasia
FEDERA PER 100 garantire un confort alberghiero di elevata qualita in
LIB4 LIBERA N X termini di estetica e qualita dei materiali utilizzati. | 13.000 1 pezzo
- Armatura: Tela water . S .
PROFESSIONE S R prodotti devono essere coordinati tra loro per design
- Tipo filato: cardato; L oo .
- Peso (g/ma): 175/185 (+/- e qualita dei materiali tra tessuti
5%)
Bianco candido bordo 160 x 300
- Cotone 100% colorato/ colorato/ righe/
-Sg]tﬁlriltz;?r::teriale America | prodqtti destinati alla Iibera} profe_ssione devon_o ) fantasia
LENZUOLO PER 100 garantire un confort alberghiero di elevata qualita in
LIBS LIBERA N . termini di estetica e qualita dei materiali utilizzati. | 15.600 1 pezzo
- Armatura: Tela water . S .
PROFESSIONE S R prodotti devono essere coordinati tra loro per design
- Tipo filato: cardato; L oo .
- Peso (g/ma): 175/185 (+/- e qualita dei materiali tra tessuti
5%)
| prodotti destinati alla libera professione devono
garantire un comfort alberghiero di elevata qualita in |Bianco candido bordo
LIB6 SCENDIBAGNO non specificato termini di estetica e qualita dei materiali utilizzati. | |colorato/ colorato/ righe/ [non specificato ~ [2.000 1 pezzo
prodotti devono essere coordinati tra loro per design |fantasia
e qualita dei materiali tra tessuti
| prodotti destinati alla libera professione devono
garantire un comfort alberghiero di elevata qualita in [Bianco candido bordo
LIB7 TELO BAGNO Cotone 100% termini di estetica e qualita dei materiali utilizzati. | |colorato/ colorato/ righe/ |100 x 150 7.000 1 pezzo
prodotti devono essere coordinati tra loro per design |fantasia
e qualita dei materiali tra tessuti
| prodotti destinati alla libera professione devono
garantire un comfort alberghiero di elevata qualita in |Bianco candido bordo
LIB8 ASCIUGAMANO Cotone 100% termini di estetica e qualita dei materiali utilizzati. | |colorato/ colorato/ righe/ {100 x 150 6.500 1 pezzo
prodotti devono essere coordinati tra loro per design [fantasia
e qualita dei materiali tra tessuti
| prodotti destinati alla libera professione devono
garantire un comfort alberghiero di elevata qualita in [Bianco candido bordo
LIB9 TOVAGLIA Cotone 100% sanforizzato |termini di estetica e qualita dei materiali utilizzati. | |colorato/ colorato/ righe/ |150 x 150 1.560 1 pezzo
prodotti devono essere coordinati tra loro per design [fantasia
e qualita dei materiali tra tessuti
| prodotti destinati alla libera professione devono
garantire un comfort alberghiero di elevata qualita in [Bianco candido bordo
LIB10 TOVAGLIOLO Cotone 100% sanforizzato |termini di estetica e qualita dei materiali utilizzati. | |colorato/ colorato/ righe/ |45 x 45 6.200 1 pezzo
prodotti devono essere coordinati tra loro per design [fantasia
e qualita dei materiali tra tessuti
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