&

e

Centro Tessile Cotoniero & Abbigliamento S.p.A. el o™

Piazza S. Anna, 2 Busto Arsizic (VA) LAB N°® 0033 L
Tel 0331 896711 Fax 0331 680056

email info@centrocoiit  web www.cenirocot.it

CF. ePIVA 01724710122

Rapporto di Prova 23RA01832
det  15/02/2023

Spett.

MASCOT INTERNATIONAL ITALY S.r.l.
Via Tortona 25

20144 Milano (M)

Campioni e identificazione
Campione 23LA03054
Data accettazione: 08/02/2023

Data ricevimento campione; 08/02/2023

Descrizione
Descrizione: Giacca invernaie impermeabile alta visibilitd donna art. 18545.231-14, etichettato lavabile a 80°C e non asciugabile in tumbler.

Campionamento a cura: committente

Campione 23LA03054/01

Campione 23LA02054 - Tessuto esterno colore arancione 14 {tessuto gi2 testato ns. Rapporio di Prova 22RA13105 e 22RA13113)
Campione 23LA03054/02

Campione 23LA03054 - Tessuto esterno rip-stop col, blu {gia testato nel ns. Rapporto di Prova n. 23RA01819)
Campione 23LA03054/03

Campione 23LA03054 - Fodera maglia col. argento (gia testato nel ns. Rapporto di Prova n. 23RA01818)
Campione 23LA03054/04

Campione 23LA03054 - Federa rip-stop col. nero (gia testato nel ns. Rapporto di Prova n. 23RA01819)
Campione 23LA03054/05

Campione 23L.A03054 - Fodera oriogonale col. nero (fianchi, maniche - gia testato nel ns. Rapporto di Prova n. 23RA01819)

Ii presente Rapporte di Prova contiene i risultati delte seguenti prove
14267 Tessili. Trazione delle cuciture. Metodo grab

Tessili. Trazione delle cuciture. Metodo grab

Metodo di prova UNI EN SO 13935-2:2014

Ambientamento e prova in atmosfera normaie {20 £ 2Y°C - (65 t )%U.R.

Velocita di prova (50 £ 10) mm/min

Lunghezza di prova {100 = 1} mm

Dimensioni defle provette {(100x250) mm

Cuciture gia esistenti si

Numero delle provette analizzate 5

Numero deile provette scartale 0

Data inizio prova:  15/02/2023 Data fine prova: 1510212023

£ risultati ottanuti ne'!.':ﬁré.ser{l-e raﬁborié 5i riferiscono esclusivamenlé.ag.k: oggétli provati ‘ Rapporto di 'prova n. 23RA01332 o Pagma1 d.i 2.

La riproduzione parziale de! presente rapporto deve essere autorizzata pes iscrilto da Centro Tesside Cotoniero & Abbighamento SpA.
Laporalorio iseritlo all' Anagrafe Nazionale delle Ricarche con il codice EG180YZ7 ¢ all'Albo dei Laboratori Alamente Qualificati ai sensi di legge
n 45 del 17/02/1882 aulorizzato a svolgere ricerche di carattere applicato del Miristero del'Universits e della Ricerca Stientifica e Tecnologica
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LAB N° D033 L
Risuitati campione 231U A03054/01 unita valore

Campione 23LA03054 - Tessuto esterno colore arancione 14 {tessuto gia testato ns. Rapporto di Prova 22RA13105 e 22RA13113)
Forza massima

‘1a provetta N 549 ¢
2a provetia N 350 ¢
3a provetta N 437 ¢
4a provetta N 474 ¢
5a provelta M 448 ¢
Media N 450

C.V. delle forze % 15.9

a= lacerazione del tessuto

b= lacerazione det tessuto ai morsetti

¢= lacerazione del tessuto aila cucitura

d= rolfura dei fifi cucirini

e= sfilatura dei fili

= combinazione delle cause precedenti

Campionamento effettuato da committente: i risultati si riferiscono at campione cosi come sicevuto; i dati e le informazioni riportate nel campo descrizione
seno fornite dal cliente che se ne assume la responsabilita

L Responsabile Laboratorio Tecnologico
Data emissione Annalisa Vassallo
150272023
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Fine del rapporo di prova n° 23RA01832 Y

{risultati oiterwti nel presenta rapporto si riferiscono esclusivamente agli oggett: provati Rapporto di prova n. 23RA01832 Pagina 2 di 2
La riproduzione parziale del preserte rapposte deve assere aulonizzala per iscritlo da Centro Tessite Cotorvero e Abbighamento SpA.

Laboraterio iscritio allAnagrafe Nazionale delte Ricerche can it codice ED190YZ7 e all Albo dei Laboratori Allamenta Gualificati ai sens: ¢ lagoe

n.46 del 17/02/1962 avtorizzalo a svolgere ricerche di carallere apphicato del Ministero defl Uriwersita e detla Ricerca Scientifica e Tecnologica



