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Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamanto S.p.A.
Piazza $. Anna, 2 Busto Arsizio (VA)

Tel 0331 596711 Fax $331 680058

email info@centrocolit  wab www.centrocol.it
CF. ePIVA 01724710122
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LAB N® 0033 L

Rapporto di Prova 23RA01826
del 23/02/2023

Spett.

MASCOT INTERNATIONAL ITALY S.r.l.
Via Tortona 25

20144 Milano {MI)

Campioni e identificazione
Campione 23LA03042
Data accettazione: 07/02/2023

Data ricevimento campione: 07/02{2023

Descrizione
Descrizione: Giacea invernale impermeabile aita visibilita uomo art. 15535-231-14010, etichettato lavabile a 60°C e non asciugabile in
tumbler.

Campionamento a cura: committente

Campione 23LA03042/01

Campione 23LA03042 - Tessute esterno colore arancione 14 (tessuto gia testato ns. Rapporio di Prova 22RA13105 e 22RA13113)
Campione 23LA03042/02

Campione 23LA03042 - Tessuto esterno rip-stop col. blu (gia testato nel ns. Rapporto di Porva n. 23RA01819)
Campione 23LA03042/03 - '

Campione 23LA03042 - Fodera maglia col. argenic (gia testatt; nel ns. Rapporto di Porva n. 23RA01819}
Campione 23LA03042/04

Campione 23LA03042 - Fodera rip-stop col, nero (gia testato nel ns, Rapporto di Prova n. 23RA01819)
Campione 23LA03042/05

Campione 23L.A03042 - Fodera orlogonale col. nero {fianchi, maniche - gia testato nel ns. Rapporto di Porva n. 23RA01819)

i presente Rapporto di Prova contiene i risultati delle seguenti prove
14267 Tessili. Trazione delie cuciture. Metodo grab

Tessili. Trazione delle cuciture. Metodo grab

etodo di prova UNI EN ISC 13935-2:2014

Ambientamento e prova in atmosfera normale {20 £ 2)°C - (65 £ )% U.R.

Velocita di prova {50 £ 10} mm/min

Lunghezza di prova {100 £ ) mm

Dimensioni delle provette {$00x250} mm

Cuciture gia esistenti si

Numero delfle provette analizzate 5

Numero delle provette scartate 0

Data inizio prova:  14/02/2023 Data fine prova: 1410212023

I risultati oftenuti nel pre'sér'lié rappoﬁo su'r:‘?erqécono'e.sciuéivame'nleégh oggeui p(ovél: o ' ' Rabporto di [I)I’O\;'a n. 23RA01826 ' pagihﬂa“ﬁ.di 2

La riproduzione parziale dal presente rapporlo deve essere aulornizzata per iscritto da Cenlro Tessile Cotoniero e Abbighamento SpA
Laboratorio iscritto all'Anagrafe Nazionale dedle Ricerche con d codice E0190YZ7 e allAlbo dei Laboratori Altamenle Qualificati ar sensi di legge
A6 del 1TN2ASA? antarizeatn a suntnaca ricarche A raratiers annbicatn fol Mimistarn dall’l iniversith s dallz Ricsres Srientifica 2 Ternalooiea
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Risultati campione 23LA03042/01
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LAB N® 0033 1L

unita valore

Campione 23LAB3042 - Tessuto esterno colore arancione 14 {tessuto gia testato ns. Rapporto di Prova 22RA13105 e 22RA13113)

Forza massima

ta provetta

Za provelta

3a provetta

4a proveita

5a provetia

Media

C.V. delle forze
a= lacerazione del tessuto
b= lacerazione del tessuto ai morsetti
c= lacerazione def tessuto alla cucitura
d= rottura dei fili cucirini

e= sfilatura dei fili
f= combinazione delle cause precedenti

2 2 Z2 Zz Z2 =

758 ¢
656 ¢
562 ¢
740 ¢
585¢
660
134

Campicnamento effettuato da committerde: | risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto, i dati & le informazioni riporiate nel campo descrizione

sono forite dal cliente che se ne assume la responsabilita

Data emissione
23/02/2023

Fine del rapporto di prova n." 2IRA01826

i risultati ottenti net 'b'ré-sé.nle' raébbrlo si riferiscono esclusivemente agh 'dggeili .provah

Responsabile di Laboratorio -
Laboratorio Prestazioni Tessili
Annalisa Vassallo
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‘ 'Ré“p'portd di ﬁrova n. 23RA01

La riproduzione parziale dei presente rapporto deve essere autorizzaia per iscritto da Genlro Tessile Colorvero e Abbigliamento SpA
Laboratorto iscritto atl Anagrafe Naziorale delle Ricerche con il codice EQ130YZ7 e altAlbo dei Laboratori Allamenle Gualificalt 81 sens: di legge
n 43 det 17IO2M0A2 antarizrain a sunlnera ricarche di carattare annlicaln det Mimalera Aell’lnivarsithd a deita Ricerra Seientifica & Tacnnionics
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