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Rapporto di Prova 23RA01836

del 15/02/2023

Campioni e identificazione
Campione 23LA03059
Data accettazione: 08/02/2023

Spett.

MASCOT INTERNATIONAL ITALY S.r.l.

Via Tortona 25

20144 Milano (M)

Data ricevimento campione: 08/02/2023

Descrizione

Descrizione: Giacea in softshell alta visibilita donna articolo 18512-246-14, efichettato lavabiie a 40°C e non asciugabite in tumbler.

Campionamento a cura; committente

Campione 23LA03059/01

Campione 23LAD3059 - Tessuto esterno col. arancione 14 {tessuto gia testato ns. Rapperto di Prova 23RA01834)

Campione 23LA03059/02

Campicne 23L.A03059 - Tessuto per inserio rip-stop col. blac 02 (tessuto gia testato ns. Rapporto di Prova 23RA01833)

il presente Rapporto di Prova contiene i risultati delle seguenti prove
14267 Tessili. Trazione delle cuciture. Metodo grab

Tessili. Trazione delle cuciture. Metodo grab

Metodo di prova

UNIEN SO 13935-2:2014

Ambientamento e prova in atmosfera normale (20 £ 2)°C - {65 + 4)%U.R.

Velocia di prova

Lunghezza di prova

Dimensioni delle provefie
Cuciture gia esistenti

Numero delle provette analizzate
Numero delie provette scartate
Data inizio prova:  15/02/2023

(50 £ 10) mm/min
{100 £ 1} mm
{100x250) mm

si

5

0

Data fine prova: 1510212023

Risuitati campione 23LAD3059 unita valore
Forza massima
1a provetta N 571 d
2a provetta N B354
3a provetta N 489 d
4a provetta N 561 d
5a provelta N 572 d
Media N 570
C.V. delle forze % 9.1

t risultati oftenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente agh oggati provalt

La ripreduzione parziale del presente rapporio deve essere autorizzata per iscrilio da Centro Tessile Cotoniero ¢ Abbighamento SpA
Labaralorio iscrille alf Anagrafe Nazionale delle Ricerche con il codice EQ130YZ7 & ail'Alba dei Laboratori Aflamente Qualifical ai sensi di legge
n.45 def 17/02/1982 aulorizzato a svolgere ricerche di caraliere applicalo del Minustero delfUniversita e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
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= EARVEE PRI AL
LSRN TRUUU

o

a= lacerazione de} fessulo

b= iacerazione gef tessuto ai morsetti
c= lacerazione del tessuto alla cucitura
d= rottura dei fili cuciini

e= sfilatura dei fili

f= combinazione deile cause precedentt

LAB N° 0033 L.

Campionamento effettuato da commitiente: i risultati si riferiscono al campione cost come ricevuto, i dati & le informazioni riportate nel campo descrizione

sono fornite dai cliente che se ne assume [a responsabilita

Responsabiie Laboratorio Tecnologico

Data emissione
15/02/2023

{
Fine del rapporta di prova n® 23RA01836

I risultati ottenuti nel 'p'résenle- -répbbﬁo si nferiscono esclusivamente agli oggétli provati.
La riproduzione parziale def presente rapporlc deve essere autorizzata per iscritlc da Centre Tessile Cofoniero e Abbighamento SpA

Annalisa Vassallo

Rab'p'nbr'to di pi'ova n. 23RA01836

Labaralorio iscritlo all' Anagrafe Nazionale defle Ricerche con i codice EQ190YZ7 ¢ alf Albo dei Laborateri Akamente Qualificali ai sansi di legge
n 46 de! 17/02/1982 autorizzato a svelgere ricerche di carattere applicato def Ministero dell'Universila e defia Ricerca Scientifica e Tecnofogica
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