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Rapporto di Prova 23RA02049
del  16/02/2023

Spett.

MASCOT INTERNATIONAL ITALY S.r.L
Via Tortona 25

20144 Milano (MI)

Campioni e identificazione
Campione 23LAD3373
Data accettazione: 13/02/2023

[Data ricevimento campione: 13/02/2023

Descrizione
Descrizione: Maglione pile ad alta visibilita da donna articolo 19103-315-14010, etichettato lavabile a 46°C e non asciugabile in tumbler,

Campionamento a cura: committente
Campione 23LA03373/01
Campione 23LA03373 - Tessulo esterno colore arancione 014 (gia testato in ns. Rapporto di Prova n. 23RA01780)
Campione 23LA03373/02
Campione 23LA03373 - Tessuto inserto cotore blu navy {pile collo - gia testato in ns. Rapporie di Prova n. 23RA01775)

i presente Rapporto di Prova contiene i risultati delle sequenti prove
14267 Tessili. Trazione deile cuciture. Metodo grab

Tessili. Trazione delle cuciture. Metodo grab

Metodo di prova UNIEN IS0 13935-2:2014

Ambientamento e prova in atmosfera normale (20 £ 2)°C - (65 £ 4)%U.R.

Veldocita di prova (50 £ 18) mm/min

Lunghezza di prova {100 % 1) mm

BDimensioni delle provette (100x250) mm

Cuciture gia esistenti si

Numero delle provette analizzate 5

Numero defle provette scartate 0

Data inizio prova:  16/02/2023 Data fine prova: 16/02/2023

Risultati campione 23LAG3373 unita valore

Forza massima

1a provetta N 456 ¢
2a provetta N 488 ¢
3a provetta N 486 ¢
4a provelta N 453 ¢
5a provelta N 491 c
Media N 470

C.V. delie forze % 39

{ risultali ollenuti nel presents rapporto si riferiscono esclusivamente agli oggetl provayl ' ~ " 'Rapporto di prova n. 23RA02048  Pagina 1 di2

La riproduzione parziale del presente rapporto deve essere sulorizzata per iscritto da Ceniro Tessile Cotoniero e Abighamento SpA
Labaratorio iscrilto 2 Anagrafe Nazionale delle Ricerche con il codice EQ190YZ7 e allAlbo dei Laboratori Alamente Qualificati ai sensi di legge
n.46 dei 17/02/1982 autorizzalo a svoigere ricerche di carallere applicalo del Ministere delfUniversita e deila Ricerca Scientifica & Tecnoloaica
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innovation sxperence

a= lacerazione del tessuto
b= tacerazione del tessuto al morsett
c= lacerazione del tessuto alla cucitura

d= rottura dei fili cucirine

e= sfilatura dei fili
f= combinazione delle cause precedenti

Campionamento effetivato da committente: i risultati si riferiscono ai campione cosi come ricevuto; | dali e le informagzioni riporiate nel campo descrizione

sono fornite dal cliente che se ne assume la responsabilita

| risultat: ottenuti net presente rapporta si riferiscone esciusivamente agli opgetti provatt

Data emissione

16/02/2023
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Responsabile Laboratorio Tecnologice

La riproduzione parziale del presante rapporto deve essere autonizzala per iscrillo da Centro Tesstie Coloniero ¢ Abbighamento SpA.
Laboratorio iscritto alf Anagrafe Nazionale delle Ricerche con il codice ED180YZ7 e all'Albo dei Laboralor: Allamente Qualifical ai sensi di legge
n 46 det 17/02/11982 auterizzale a svolaere ricerche di caraltere aonlicato del Minislero dell'Universiiz e della Ricerca Saentilina & Tecnotonica

LAB N° 0033 L

Annalisa Vassallo
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